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pkt. 2.2.1. WW-04 i t 2 w zakresie wymaganego 0
MPa, poprzez jego zmniejszenie do wartosci E0 >2100 Wy zZ
sotwa wartosé modufu sprezystosci sie do rekawéw wykonanych z.
rekawow wykonanych z poliestrowej wickniny o strukturze filcowej,
prezystoSci Kkrétkoterminowej na poziomie 1800MPa do ok. 4500 MPa, przy
wymagang wartoscig jest wartosé 2100MPa. Ponad to przedmiotowa norma PN-EN
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